
 

 

 

 

   

 

 

SECTORES PRIORIZADOS 

CONFECCIÓN Y TEXTIL 
 
 

La variedad de fibras, materiales y acabados utilizados en la 
producción de artículos textiles promueve la necesidad de 
establecer un marco de referencia común entre todas las partes 
interesadas, a fin de que la información sobre las propiedades, 
el cuidado y la conservación de las materias primas y prendas 
de vestir sean lo más entendibles y claras posible, brindándole 
eficiencia, calidad y confiabilidad al producto final. 
 
 

 

Dirección: Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro 
Código postal: 170525 / Quito-Ecuador 
Teléfono: +593-2 382 5960 
www.normalizacion.gob.ec 
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ETIQUETADO DE 
PRENDAS DE VESTIR 

 

 

Las siguientes normas establecen los requisitos para el etiquetado 
de las prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de vestir, 
con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan inducir a error 
o engaño a los consumidores. 
 

En este ámbito, la norma ISO 3758 establece un sistema de 
símbolos gráficos, destinados a ser utilizados en el marcado de 
artículos textiles y para proporcionar información sobre el 
tratamiento más severo que no cause daño irreversible al artículo 
durante el proceso de cuidado textil. 

 

TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN-ISO  3758 0 

Textiles - Código para etiquetado de 
cuidado y conservación por medio de 
símbolos (ISO 3758:2012, IDT)  

$43,50 

NTE INEN 1875 4 
Textiles. Etiquetado de prendas de 
vestir y ropa de hogar. Requisitos 

$45,00 
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DIMENSIONES PARA LA 
DESIGNACIÓN DE TALLAS 

 

Las siguientes normas establecen las dimensiones de control 
utilizadas para la designación de las tallas en la ropa. 
 

TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE INEN 1873 1 
Textiles. Dimensiones de control 
para la designación de las tallas de 
ropa exterior masculina 

$15,00 

NTE INEN 1874 1 
Textiles. Dimensiones de control 
para la designación de las tallas de 
ropa infantil 

$15,00 

NTE INEN 257 2 
Textiles. Dimensiones de control 
para la designación de las tallas de 
ropa exterior femenina  

$15,00 

NTE INEN 2941 0 
Textiles. Dimensiones de control 
para la designación de las tallas de 
prendas de vestir tipo pantimedias 

$15,00 

NTE INEN 2942 0 

Textiles. Dimensiones de control 
para la designación de las tallas de 
ropa interior, ropa de dormir y 
corsetería, femenina 

$17,50 
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FIBRAS DE ALGODÓN 
 

 

Las fibras de algodón se utilizan como materia prima para 
confeccionar todo tipo de prendas. A continuación, de detallan 
algunas normas que buscan definir sus principales 
características y métodos de ensayo para demostrar su calidad. 
 

TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN 1828 1 Textiles. Fibras de algodón. Clasificación $20,00 

NTE 
INEN 1794 1 

Textiles. Fibras de algodón. Definiciones y 
terminología  

$37,50 

NTE 
INEN 150 0 

Textiles. Determinación de la madurez y 
finura de las fibras de algodón por el 
método causticaire  

$25,00 

NTE 
INEN 149 1 

Textiles. Determinación del número de 
imperfecciones en la muestra de fibras de 
algodón 

$22,50 

NTE 
INEN 148 0 

Textiles. Determinación del potencial de 
abotonamiento de las fibras de algodón  

$25,00 

NTE 
INEN 147 0 

Textiles. Determinación de la tenacidad y 
alargamiento de las fibras de algodón, por 
el método de la cinta plana  

$25,00 
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CALIDAD DE LOS HILOS 
Las siguientes normas establecen los requisitos, propiedades y 
métodos de ensayo para los hilos usados en la confección de 
prendas de vestir: 

 

 

TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE INEN 3118 0 
Textiles. Hilos de algodón para coser. 
Requisitos 

$30,00 

NTE INEN 2888 0 
Textiles. Descripción y designación de 
los hilos 

$40,50 

NTE 
INEN-ISO 13936-1 0 

Textiles. Determinación de la 
resistencia al deslizamiento de los 
hilos de la costura en los tejidos de 
calada. Parte 1: Método de la abertura 
de la costura fija (ISO 13936-
1:2004,IDT)  

$22,50 

NTE 
INEN-ISO 13936-2 0 

Textiles. Determinación de la 
resistencia al deslizamiento de los 
hilos de la costura en los tejidos de 
calada. Parte 2: Método de la carga 
fija (ISO 13936-2:2004, IDT)  

$21,00 

NTE 
INEN-ISO 13936-3 0 

Textiles. Determinación de la 
resistencia al deslizamiento de los 
hilos de la costura en los tejidos de 
calada. Parte 3: Método de la mordaza 
de aguja (ISO 13936-3:2005, IDT)  

$27,00 
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COMPOSICIÓN DE 
FIBRAS TEXTILES 

 

 

La norma NTE INEN 2544 establece distintos métodos de ensayo 
para determinar el porcentaje de componentes químicos 
presentes en las materias textiles: 

 

TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN 2544-2 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 2. Mezclas de acetato y 
algunas otras fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-3 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 3. Mezclas de algunas 
fibras proteínicas y algunas otras fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-4 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 4. Mezclas de viscosa, 
cupro o modal y fibras de algodón  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-5 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 5. Mezclas de viscosa, o 
de algunos tipos de cupro o modal o 
lyocell y fibras de algodón  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-6 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 6. Mezclas de poliamida 6 
o 6.6 y algunas otras fibras  

$15,00 
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TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN 2544-7 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 7. Mezclas de 
fibras de acetato y triacetato  

$17,50 

NTE 
INEN 2544-8 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 8. Mezclas de 
rayón y fibras de algodón  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-9 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 9. Mezclas de 
triacetato y algunas otras fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-10 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 10. Mezclas de 
fibras de celulosa y poliéster  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-11 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 11. Mezclas de 
fibras acrílicas, modacrílicas, 
clorofibras, elastano y algunas otras 
fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-12 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 12. Mezclas de 
clorofibras y algunas otras fibras 

$15,00 

NTE 
INEN 2544-13 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 13. Mezclas de 
acetato y algunas clorofibras 

$15,00 

NTE 
INEN 2544-14 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de 
mezclas de fibras. Parte 14. Mezclas de 
yute y algunas fibras animales 

$20,00 
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TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN 2544-15 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 15. Mezclas de fibras de 
polipropileno y algunas otras fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-16 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 16. Mezclas de clorofibras 
(homopolímeros de cloruro de vinilo) y 
algunas otras fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-17 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 17. Mezclas de seda y lana 
o pelo animal  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-18 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 18. Mezclas de fibras de 
celulosa y asbesto  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-19 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 19. Mezclas de elastano y 
algunas otras fibras  

$15,00 

NTE 
INEN 2544-20 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 20. Mezclas de 
clorofibras, fibras modacrílicas, elastano, 
acetato, triacetato y algunas otras fibras 

$17,00 

NTE 
INEN 2544-21 0 

Textiles. Análisis cuantitativo de mezclas 
de fibras. Parte 21. Mezclas ternarias  

$45,00 
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ENSAYOS DE  
SOLIDEZ DEL COLOR 
Se entiende como solidez del color la resistencia del color de 
los textiles a los diversos agentes que dichos materiales 
puedan estar expuestos, bien durante los procesos de su 
fabricación o en su uso posterior. La degradación y la descarga 
sobre los tejidos testigos no teñidos se valoran como índices de 
solidez. Existen varias normas que proporcionan información 
general sobre los métodos para el ensayo de solidez del color 
en textiles, como, por ejemplo: 

Las siguientes normas establecen las dimensiones de control uti 
TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN-ISO 105-A01 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte A01: Principios generales de los 
ensayos (ISO 105-A01:2010, IDT)  

$30,00 

NTE 
INEN-ISO 105-A04 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte A04: Evaluación instrumental 
del grado de descarga de los tejidos 
testigo (ISO 105-A04:1989, IDT)  

$9,00 

NTE 
INEN-ISO 105-A05 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte A05: Evaluación instrumental 
de la degradación para la 
determinación del índice de la escala 
de grises (ISO 105-A05:1996, IDT)  

$10,50 
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TIPO NUMERO REV. TITULO COSTO 

NTE 
INEN-ISO 105-A06 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte A06: Determinación instrumental 
de la intensidad de color normalizada 1/1 
(ISO 105-A06:1995, IDT)  

$13,50 

NTE 
INEN-ISO 105-A08 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte A08: Vocabulario utilizado en la 
medición del color (ISO 105-A08:2001,IDT) 

$12,00 

NTE 
INEN-ISO 105-A11 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte A11: Determinación de la solidez del 
color mediante técnicas de imagen 
digital (ISO 105-A11:2012, IDT)  

$31,50 

NTE 
INEN-ISO 105-B05 0 

Textiles. Ensayos de solidez de las 
tinturas. Parte B05: Detección y 
evaluación de la fotocromía (ISO 105-
B05:1993, IDT) 

$10,50 

NTE 
INEN-ISO 105-B07 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte B07: Solidez del color a la luz en 
textiles humectados con sudor artificial 
(ISO 105-B07:2009, IDT)  

$15,00 

NTE 
INEN-ISO 105-B08 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte B08: Control de calidad de la 
escala de azules del 1 al 7 (ISO 105-
B08:1995, IDT)  

$16,50 

NTE 
INEN-ISO 105-C06 0 

Textiles. Ensayos de solidez del color. 
Parte C06: Solidez del color al lavado 
doméstico y comercial (ISO 105-
C06:2010, IDT)  

$22,50 
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Acerca del INEN 

 

El INEN es la entidad responsable de la normalización en el 
país, entendiéndose por esta a la actividad de aplicación 
voluntaria que establece soluciones para aplicaciones 
repetitivas o comunes, con el objeto de lograr un grado 
óptimo de orden en un contexto determinado. Sin perjuicio 
del carácter voluntario de las normas técnicas, las 
autoridades podrán requerir su observancia en un 
reglamento técnico para fines específicos. 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. - Art. 49 

 

Para mayor información: 

ventanormas@normalizacion.gob.ec 
Dirección Técnica de Normalización 

 
 
 
 

Sitio web: www.normalizacion.gob.ec 
Blogs INEN:  www.inennormalizacion.blogspot.com 
Facebook: NormalizacionEcuador  
X (Twitter): @INEN_EC 
Teléfono: (593) 02 3825960 
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Servicio Ecuatoriano de 
Normalización – INEN 
 
Quito: Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro 
Guayaquil: Av. 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo, Edificio BIESS, 7º piso 
Cuenca: Gobierno Zonal 6, Av. México y Unidad Nacional (ex CREA) 
Laboratorios: Autopista General Rumiñahui, Puente No. 5 (sector 
Conocoto) 

 

 

 
 

INEN, 2025 
 

 

 

ISO-PTB “Standards Engage!” Project: Benefitting from standards through 
effective public-private sector stakeholder engagement by National 
Standards Bodies (2023). 
 
Proyecto de Gasto Corriente | Dirección Zonal Guayas | INEN (I013): 
Actualización y difusión de información contenida en Brochures digitales 
sobre servicios y productos brindados en materia de normalización (2025). 
 
 


